
 

Тест для проведения итоговой  аттестации  

обучающихся по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Шерстяные фантазии» 

 

1. Как называется процесс получения войлока путем сцепления  

шерстинок между собой в мыльном растворе? 
а) валяние 

б) вкропление 

в) втирание 

 

2. Как называется способ объемного валяния с помощью пробивных 

игл? 
а) фелтинг 

б) фильцнадель 

в) нуновойлок 

 

3. Как называется способ мокрого валяния непряденой овечьей шерсти? 
а) мокрое валяние 

б) фелтинг 

в) нуновойлок 

 

4. Какой материал используется для валяния? 

а) пух 

б) шерсть 

в) шелк 

 

5. Как называется расчесанная овечья шерсть, используемая как основа 

для валяния? 
а) сливер 

б) выбеленка 

в) грубая 

 

6. Как называется шерсть, которая используется для создания светлого 

фона? 
а) сливер 

б) выбеленка 

в) полутонкая 

 

7. Какая шерсть используется для декора и отделки изделий? 
а) выбеленка 

б) сливер 

в) полутонкая 

г) ангора 

 



8. Каким свойством обладает натуральное шерстяное волокно? 

а) усадкой 

б) сволачиваемостью 

в) гигроскопичностью 

9. Шерсть каких животных обладает наилучшей сволачиваемостью? 
а) ангорской козы 

б) австралийского мериноса 

в) верблюда 

 

10. Что получается в процессе валяния? 
а) войлок 

б) драп 

в) фетр 

 

11. Что может ускорить процесс валяния? 
а) толщина слоев шерсти 

б) скорость валяния 

в) теплый мыльный раствор 

 

12. Как называется плотный войлок? 

а) фетр 

б) драп 

в) брезент 

 

13. Из чего готовится мыльный раствор? 
а) мыло 

б) порошок 

в) чистящее средство 

 

14. От чего зависит толщина валяного полотна? 

а) шерсти 

б) количества слоев настила 

в) времени процесса валяния 

 

15. В каком положении сушат полотно после валяния? 

а) горизонтально 

б) вертикально 

в) на весу 

 

16. Сколько раз необходимо потереть ладонями войлок, чтобы он 

получился плотным? 
а) 50 раз 

б) 100 раз 

в) 150 раз 

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4б, 5а, 6б, 7вг, 8б, 9б, 10а, 11в, 12а, 13а, 14б, 15а, 16б 


